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Kan man kakla till brosthojd och sedan fortsatta med ett malat
vatrumssystem i vatzon 1?

Det gar bra. Motet mellan de olika tatskikten beskrivs utforligt i
branschreglerna och galler aven har.

Takmalning, varfor ska man inte langre mala ned pa vaggen?

Om bade vagg och tak malas ska en 6vermalningsbar mjukfog anvandas, i
vinkel mellan tak och vagg, Silikon far inte anvandas.

Malas endast tak ska fogning bestillas separat.
Se utforligare dokument om detta har:

https://www.vatrumsmalning.se/dokument-och-lankar

Vilken vatzon ska man ha bakom duschkabin?

Bakom duschkabin ska det alltid vara vatzon 1 eftersom det finnas en
mojlighet att duschkabinen tas bort och ersatts av till exempel ett badkar.
Observera att det inte 4r malaren som ska klassa ytorna utan det ska vara
gjort av den som gor fuktsikerhetsprojekteringen.

Hur vet jag om duschdorren ar tat monterad mot vagg?

For att betraktas som tat sa ska duschdorren vara tat monterad mot
vaggens tatskikt (ej mot kaklet).

Jag ska laga/bygga om mitt badrum hur gar jag tillvaga?

Underlagets tatskikt ska vara oskadat och besta av tidigare for andamalet
MVK-godkant vatrumssystem (VT resp. VA). Mindre enstaka hal (upp till
10 mm) kan accepteras om de fylls med tatande fogmassa innan
ommalning (se respektive utférandeanvisning). Storre hal i VT-system
(MVK-godkant vatrumssystem) kraver lagning av hel vagg, dvs fran hoérn
till horn. Lagning forutsatter att golvet och vaggkonstruktionen ar intakta.
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Den befintliga malade ytan ska forberedas for vidare arbete. Hur detta
ska goras samt vilka produkter som ska anvandas beskrivs i
utféorandeanvisningen.

Min kund vill ha en helt slat vagg i duschrummet. Kan jag
bredspackla ytan efter att jag har gjort ett fullt VT-system?

Nej. Det finns inga system testade och godkanda med bredspackling pa
godkand VT yta.

Jag har en mycket hog takhojd i vatzon 1. Hur hogt maste jag ha
VT-systemet?

MVK menar att vatzon 1 gar anda upp till tak. | vissa fall kan man genom
en avvikelserapport tillsammans med bestallaren géra undantag fran
hdjder dver 2 m om foérutsattningarna ar de ratta.

Kan jag mala betonggolv i ett duschrum?

Golv omfattas inte av MVKs branschregler.

Vilken skarvremsa ska jag anvanda pa gipsskivor i Vatrum?

Om gipsskivorna ar papperskladda ska du anvanda pappersremsa da de
ar bast kompatibla med konstruktion och skivmaterial. Vid andra typer av
godkanda skivmaterial ska du folja respektive leverantors
rekommendationer.

Snedtak, ska det behandlas som tak eller vagg?

Tak ar 90 grader mot vagg annars ar det att betrakta som en vagg.

Kan jag anvanda samma tatskikt som jag har under kakelplattorna
nar jag ska mala.

Nej, anvand inga material som inte ingar i det malade vatrumssystemet.
Ett vatrumssystem ar testat och godkant i sin helhet. Falj
fargleverantorens utforandeanvisning for det aktuella systemet.



Har last MVKs Branschregler men jag vill ha mer utforligt hur jag
ska ga till vaga nar jag ska mala ett vatrum. Vart kan jag fa svar pa
hur jag detaljerat ska ga tillvaga?

MVK rekommenderar att man alltid anlitar MVK-auktoriserat foretag vid
vatrumsmalning. For privatpersoner som trots det 6nskar utfoéra
vatrumsmalning sjalva rekommenderar MVK att man tar kontakt med sitt
forsakringbolag for att underséka om bolaget accepterar eget utforande i
vatrummet.

Vill du anda gora jobbet sjalv rekommenderar vi att du tar kontakt med
en fargleverantor eller en farghandel for att fa ytterligare instruktioner. Du
maste folja respektive leverantors utférandeanvisning till punkt och
pricka. Dessa kan du ocksa finna pa var eller fargtillverkarens hemsida.

Kan man anvanda vanlig gipsskiva bakom ett malat vatrumssystem.
Ja, systemen ar testade pa en vanlig gipsskiva.
Kan man anvanda trapanel under malade vatrumssystem.

Nej eftersom tra ar hygroskopiskt sa ar det inte ett lampligt material for
ytor i vatrum. Tra paverkas av luftfuktighet och temperatur vilket kan leda
till sprickor.

Kan man blanda olika malade vatrumssystem

Nej du kan aldrig blanda olika system utan du maste folja
utforandeanvisning till punkt och pricka.

Kan man dra ner det malade tatskiktet bakom klinkerplattorna?

Nej. Malade tatskikt ar varken godkanda eller lampliga som tatskikt
bakom keramiska plattor.



Kan man mala badrummet aven om man inte vet hur
vaggkonstruktionen ser ut?

Grundregeln ar att vaggkonstruktionen maste vara kand fér man ska
kunna sakerstalla att tatskiktet uppfyller kraven for klass VT enligt nu
gallande branschregler.

Vid ny- och ombyggnation som kraver bygglov ar dar detta normalt inget
problem eftersom informationen oftast finns Iatt tillganglig da.

Vid en renovering dar det nya tatskiktet ska uppfylla dagens
branschregler for vattentata ytor, d.v.s. ytor som utsatts for
vattenspolning, maste man veta hur vaggen ar konstruerad. Om det
galler en duschhdérna mot bade ytter- och innervagg sa maste bada
vaggarna undersokas. Vanligtvis ar det dock yttervaggen som ar mest
kritisk. Radgor garna med ditt férsakringsbolag om vilka krav de har.

Om man inte vet hur vaggkonstruktionen ser ut s& maste man 6ppna
vaggen, utifran eller inifran, och titta efter. Vet man inte férutsattningarna
sa maste man gora en fuktsakerhetsprojektering

Beskriv material och tjocklek pa varje skikt i konstruktionen och i vilken
ordning de kommer i férhallande till varandra, garna inifran vatrummet
och utat. Kontakta en byggkonstruktor for att fa vaggen
fuktsakerhetsprojekterad.



